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Resumen
La hidroxiapatita sintética es un biomaterial ampliamente utilizado en los procedimien-
tos de regeneración ósea guiada. Objetivo: Sintetizar hidroxiapatita sintética a partir de 
la cáscara de huevo bajo distintos precipitados de ácido nítrico. Métodos: Estudio expe-
rimental que obtuvo CaCO3 a partir de la pulverización de la cáscara de huevo (Gallus 
gallus). El carbonato fue titulado con tres concentraciones de ácido nítrico (5, 10 y 15%) 
y fosfato de amonio. De las mezclas se realizaron pruebas a distintas temperaturas de cal-
cinación (150, 600, 700, 800 y 900 °C) y tiempos de calcinación (2, 4, 8 y 12 h). Se utili-
zó el análisis de difracción de rayos X para caracterizar la presencia de carbonato de calcio 
e hidroxiapatita. Resultados: De las distintas rutas de síntesis, la vía de precipitación de 
ácido nítrico por exceso al 15% más el carbonato de calcio calcinado a 700 °C durante 8 
h  ofreció los resultados más similares a la hidroxiapatita sintética al ser comparado con el 
patrón estándar comercial. Los picos de intensidad correspondieron a los ángulos 2�: 20, 
26, 33, 34, 40, 48 y 50 Conclusiones: El método de síntesis por precipitación utilizando 
como sustrato el carbonato de calcio proveniente de la cáscara de huevo más nitrato de 
calcio y ácido nítrico, evidenció ser adecuado y práctico para la síntesis de hidroxiapatita. 
Su uso puede ser replicado para los estudios de caracterización y respuesta toxicológica en 
modelos experimentales pre clínicos.

Palabras clave: Cáscara de huevo; Difracción de rayos X; Hidroxiapatita; Precipitación 
química; Regeneración ósea.

Abstract
Synthetic hydroxyapatite is a biomaterial widely used in guided bone regeneration pro-
cedures. Objective: Synthesize synthetic hydroxyapatite from eggshells under different 
precipitates of nitric acid. Methods: Experimental study, which obtained CaCO3 from 
the pulverization of eggshells (Gallus gallus). The carbonate was titrated with three con-
centrations of nitric acid (5, 10 and 15%) and ammonium phosphate. The mixtures 
were tested at different calcination temperatures (150, 600, 700, 800 and 900 °C) and 
calcination times (2, 4, 8 and 12 h). X-ray diffraction analysis was used to characterize 
the presence of calcium carbonate and hydroxyapatite. Results: Of the different routes 
of synthesis, the route of precipitation of nitric acid by excess to 15% plus calcined 
calcium carbonate at 700 °C during 8h offered more equivalent results to the synthetic 
hydroxyapatite when compared with the commercial standard. The peaks of intensity 
corresponded to the angles 2�: 20, 26, 33, 34, 40, 48 and 50. Conclusions: The method 
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Introducción
Los defectos óseos bucomaxilofaciales pueden ser trata-
dos a través de la distracción osteogénica y los procedi-
mientos de regeneración ósea guiada (ROG). La ROG 
a su vez puede utilizar sustitutos óseos autógenos, alóge-
nos, xenógenos y sintéticos. Excluyendo a los sustitutos 
autógenos ninguno ha demostrado regenerar el tejido 
óseo principalmente por las interrogantes referidas a su 
estabilidad mecánica, biocompatibilidad in vivo a largo 
plazo y biodegrabilidad 1. Actualmente se desarrollan al-
ternativas a los sustitutos óseos cuyas propiedades sean 
mejoradas constantemente.

En el campo de la Periodoncia e Implantología oral los 
sustitutos óseos más utilizados corresponden a cerámi-
cas de fosfato de calcio sintéticos a base de hidroxiapatita 
(HAp) o fosfato β-tricálcico. La hidroxiapatita sintética 
es un tipo de sustituto óseo compuesto de fosfato y cal-
cio con una estructura similar al componente inorgáni-
co del tejido óseo humano. Sus componentes permiten 
que provea de estabilidad y dureza a la estructura cris-
talina 2.  Su biocompatibilidad ha sido demostrada por 
la interacción del Ca+2 y el PO-3 dentro de las funciones 
celulares y fisiológicas 3, además de ser bioactivo al de-
gradarse sin alterar el proceso de cicatrización del tejido 
óseo 4; además que su biodegrabilidad es dependiente de 
su composición y propiedades físico químicas 5,6.

Actualmente existe un gran interés en sintetizar bioce-
rámicas que presenten una morfología que facilite e in-
duzca el crecimiento del tejido óseo así como facilitar 
la oseointegración del implante dental 1. De esta forma 
el interés por obtener HAp sintética porosa está princi-
palmente motivado por el potencial de restauración en 
vascularidad y la completa penetración del tejido óseo 
en el sitio de cicatrización 7.

Algunos estudios consideran la posibilidad de sintetizar 
HAp a partir de una cáscara de huevo, esto debido a que 
es una estructura a base de CaCO3 (94%), carbonato de 
magnesio (1%), fosfato de calcio (1%) y trazas de otros 
minerales (4%) 8 que puede ser utilizada para sintetizar 
HAp carbonatada 9,10; sus usos como material pulveri-
zado se han realizado como fertilizantes, producción de 
suplementos nutricionales y como materiales de relleno 
óseo 11. El uso de la HAp obtenida a partir de la cáscara 
de huevo representa un biomaterial alternativo para la 
práctica clínica además de ser más económico tanto para 
la empresa manufacturera como para los pacientes 9. 

De los distintos métodos de obtención de la HAp se ha 
puesto interés en la generación de apatitas precipitadas 
en soluciones acuosas; esto debido a que la precipitación 
entre los 37-60 °C se encuentra pobremente cristalizada 

y se asemeja a la apatita natural 11. Su síntesis a partir 
de precipitados busca utilizar al calcio como mediador 
durante el remodelado óseo y estimulador de células os-
teoprogenitoras así como sustrato para producir seña-
les quimiotácticas 12 y los fosfatos como elementos que 
influyen en la mineralización de la matriz ósea pero en 
exceso puede provocar apoptosis celular 13. En la presen-
te investigación se buscó obtener hidroxiapatita a partir 
de la cáscara de huevo según el método de precipitados.

Métodos
Obtención de carbonato de calcio a partir de cásca-
ra de huevo. La síntesis de HAp nanocristalina implicó 
la preparación del precipitado paso a paso. Se utilizó la 
técnica de precipitación como técnica base para preparar 
HAp. Se utilizó como sustrato la cáscara del huevo de 
gallina (Gallus gallus) debido a su elevado componente 
de calcita (95% de CaCO3).

Se obtuvo 6 Kg de huevos de los cuales se extrajo sus 
sellos, yema y clara para solo quedarnos con las cáscaras. 
Se utilizó 600 g de cáscara que fueron procesadas ma-
nualmente y limpiadas en una solución de hipoclorito 
de sodio (350 ml) y agua desionizada (350 ml) que re-
posaron en una campana de extracción (Trimming Tech 
®, Italia) por un total de 36 horas a temperatura am-
biente para luego ser secadas a 70 °C  por 30 minutos en 
una estufa (Bautermic S.A ®, España).

Luego se procedió a su molienda manual a través de un 
molino planetario (Laval Lab ®, Canadá) para obtener 
partículas menores a 100 µm con la ayuda de un tami-
zador de 90 µm (Tamiz 8¨ N° 170, ATM ®, U.S.A). El 
polvo fue sometido al difractor de rayos X para compro-
bar la presencia de CaCO3. El CaCO3 obtenido se tituló 
con tres soluciones de ácido nítrico por exceso bajo dis-
tintas condiciones de neutralidad del pH.

Síntesis de hidroxiapatita por exceso de ácido nítrico. 
Del polvo obtenido de la cáscara de huevo, se seleccionó 15 
g para dividirlo en tres muestras de 5 g cada una que serían 
combinadas con tres concentraciones de ácido nítrico (5, 
10 y 15%). En las tres muestras el procedimiento fue el 
mismo con la diferencia en las proporciones de las mezclas.

Muestra 1: para la síntesis de HAp de la muestra 1 se 
utilizó 1,43 g del carbonato de calcio, 1,34 ml de ácido 
nítrico (5%), 0,6 g de fosfato de amonio y 8,9 ml de 
agua.  La solución se llevó a la hornilla de agitación mag-
nética y se programó el agitador a 500 rpm (Dinko Ins-
truments D-12 ®; España), agregando progresivamente 
el ácido nítrico hasta llegar al punto que no haya eferves-
cencia, en total fue agregado 10 ml de ácido nítrico. A 

of synthesis by precipitation, using calcium carbonate from eggshells as substrate plus 
calcium nitrate and nitric acid; proved to be adequate and practical for the synthesis of 
hydroxyapatite. Its use can be replicated for toxicological characterization and response 
studies in pre-clinical experimental models.

Keywords: Bone regeneration; Chemical precipitation; Egg shell; Hydroxyapatite; 
X-Ray diffraction.
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esta solución le fue agregada nitrato de calcio a un  pH 
de 10,5 elevada con nitrato de amonio.

En una segunda solución se preparó 0,6 g de fosfato de 
amonio con 12,4 ml H2O. Elevada a un pH de 10,5 
con 200 gotas de hidróxido de amonio. Esta segunda 
solución fue vertida en una pera de decantación para a 
continuación comenzar el goteo sobre el nitrato de cal-
cio. Terminado el goteo la mezcla estuvo en agitación 
continua por 600 rpm durante 2 horas.

La muestra resultante fue secada en la estufa (Bautermic 
S.A ®, España) por cuatro horas a 150 °C y luego se cal-
cinó por 8 h a 700 °C para su posterior análisis químico.

Muestra 2: el procedimiento fue similar a la muestra 1 
con la diferencia de las cantidades a utilizar en la prime-
ra fase: se utilizó 1,43 g de CaCo3, más 1,4 ml de HNO3 
(10%) con un exceso de 7,4 ml. Se programó el agitador 
a 600 rpm, agregando progresivamente el ácido nítrico 
hasta llegar al punto que no haya efervescencia, en total 
fue agregado 7,4 ml.

Al nitrato de calcio ya preparado fue agregado 8,9 ml 
H2O y mezclado en el agitador magnético. Fue elevada 
a un pH de 10,5 con 38 gotas hidróxido de amonio.

Muestra 3: el procedimiento fue similar a la muestra 1 
con la diferencia de las cantidades a utilizar en la pri-
mera fase: se utilizó 1,43 g de CaCO3, más 1,46 ml de 
HNO3 (15%) con un exceso de 18 ml. Se programó el 
agitador a 600 rpm, agregando progresivamente el ácido 
nítrico hasta llegar al punto que no haya efervescencia, 

en total fue agregado 18 ml. Al nitrato de calcio  ya 
preparado fue agregado 8,9 ml H2O y mezclado en el 
agitador magnético. Fue elevada a un pH de 10,5 con 
38 gotas hidróxido de amonio.

Caracterización de la hidroxiapatita. Para la identifi-
cación de los elementos obtenidos en cada muestra se 
utilizó el análisis de difracción de rayos X (DRX). Se 
utilizó un difractómetro de rayos X Siemens D-5000 
y tubo de rayos X con ánodo de cobalto (Co K α 1,2 
emission, λ = 1,7903 A). Se obtuvieron los difractogra-
mas de las tres muestras de carbonato de calcio mezclada 
con tres concentraciones de ácido nítrico (5, 10 y 15%).

La técnica de DRX se aplicó para estudiar las caracte-
rísticas estructurales de las muestras sintetizadas en di-
ferentes valores de pH. El objetivo final del estudio fue 
determinar la composición de fase y el rango de la es-
tabilidad de temperatura para los materiales obtenidos 
según cada muestra.

Resultados
Se identificó los productos obtenidos a partir del análisis de 
difracción de rayos X con las caras cristalinas de cada muestra.

En la muestra obtenida del polvo proveniente de la 
cáscara de huevo se identificó los picos indicadores de 
CaCO3 siendo mayores en el  ángulo 2�: 29 (Figura 
1A) mientras que las distintas pruebas de obtención de 
la HAp en las tres muestras a los 150 °C no evidenciaron 
la presencia de la misma (Figuras 1B, C y D).

Figura 1. A. Presencia de carbonato de calcio en el  polvo proveniente de la cáscara de huevo molido. B. Producto obtenido 
luego de 2 h de calentamiento. C. Luego de 4 h de calentamiento. D. Luego de 12 h ninguna muestra evidenció similitud a la 

hidroxiapatita
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El aumento de temperatura a 600 °C evidenció cercanía 
de obtención de HAp; sin embargo, aún no se logró el 
ideal (Figuras 2A, B y C).

A una temperatura de 700 °C se logró que la muestra 
3 presentará los picos más importantes de la cáscara de 
huevo con respecto al estándar de calcita (International 
Centre for Diffraction Data). Los picos corresponden a 
los ángulos 2�: 26, 33, 34, 40, 48 y 50 (Figura 3).

Discusión
Los biomateriales fueron desarrollados con la finalidad 
de reemplazar la forma y función de los tejidos humanos 
perdidos. De esta forma los defectos óseos buco maxilo-
faciales pueden ser reparados y regenerados a través del 
accionar de sustitutos óseos autógenos, alógenos, xenó-
genos y sintéticos.

El sustituto óseo xenogénico bovino ha sido el bioma-
terial más utilizado debido a su bajo costo y facilidad 
de obtención; sin embargo, el riesgo de infección cru-
zada, reacciones inmunológicas e irritación de la zona 
intervenida limitan su uso y efectividad 14. Los sustitu-
tos sintéticos como la hidroxiapatita (Ca10(PO4)6(OH)2), 
asemejan a la estructura inorgánica del hueso y se pre-
senta como un biomaterial osteoconductivo 15. De 
esta forma, la investigación de nuevos biomateriales 
y métodos de síntesis que permitan mimetizar la ar-
quitectura del hueso trabecular debe ser una línea de 
investigación.

La síntesis de la hidroxiapatita en el presente estudio se 
basó en la muestra de CaCO3 obtenida a partir de la 
cáscara de huevo, este modelo ha sido planteado en múl-
tiples publicaciones debido al alto contenido de calcita 
que se presenta 16,17.

El uso del difractor de rayos X nos permitió caracterizar 
los compuestos a medida que se iban realizando las com-
binaciones según temperatura y tiempo. Los picos de 
intensidad y la confirmación de la presencia de hidroxia-
patita se lograron a una temperatura de calcinación de 
700 °C durante 8 h y bajo una mezcla de saturación de 
HNO3 al 15%, el difractor confirmó su presencia prin-
cipalmente con el aumento en la intensidad en el ángulo 
2�: 20,99 como indicador de HAp sintetizada a partir 
de la cáscara de huevo 9,18.

Se conoce que la HAp puede adherirse directamente a 
los tejidos humanos y promover su crecimiento. Por lo 
que su potencial uso como un material poroso y sin-
tético permitiría reproducir mejor las características del 
hueso a reparar 19-21. Sin embargo, la HAp sintética pre-
senta el inconveniente de presentar una baja resistencia 
mecánica por lo que en pocas situaciones es utilizada de 
forma adherida al implante dental y se prefiere su uso 
como sustituto óseo en defectos periodontales, regiones 
adyacentes a implantes y defectos de huesos largos 15.

La HAp ha sido obtenida a partir de varios métodos 
(sol-gel 22, químico-húmedo en solución acuosa, hi-
drotermal 23, deposición térmica, reacción en estado 

Figura 2. A. Intento de obtención a los 600 °C al cabo de 2 h. B. Intento a los 700 °C durante 4 h de calentamiento. C. A los 
700 °C se presentó mayor similitud a la HAp.  D. A los 800 °C al cabo de 2 h 
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sólido 24 y la precipitación continua. Obtener HAp a 
través del método de precipitación continua ofrece las 
ventajas de no requerir un elevado costo además de ser 
un método simple; hemos de mencionar que el control 
del pH, temperatura y orden de mezcla de los reactivos 
son variables influyentes en la síntesis. Nuestro estudio 
controló el pH a 10,5 utilizando hidróxido de amonio y 
nitrato de amonio, esto debido a que valores inferiores, 
García y cols.25 y Sequeda y cols.26, han reportado que 
tiende a formar fosfatos de calcio. 

La velocidad de adición de los reactivos se mantuvo en-
tre 1 a 2,5 ml/min esto para favorecer la nucleación de 
la HAp; Sequeda y cols.26  recomiendan que sea entre 
1 a 5 ml/min y añade que mayores flujos incrementa 
la formación de especies de fosfato de calcio amorfo 27. 
La adición de HNO3 en una mayor proporción (15%) 
combinado con el Ca(OH2) permitió que la especie 
(PO4)

-3 no se encuentre en una concentración suficiente 
para formar una HAp estequiométrica y se mantenga la 
proporción de Ca/P = 1,67  28.

Los primeros difractogramas realizados a temperaturas 
de calcinación por debajo de los 700 °C evidenciaron 
picos estrechos y de baja intensidad, un indicador claro 
de que no existía buena cristalinidad y nos encontrába-
mos lejos del ideal. Acorde al estándar planteado por el 
“International Centre for Diffraction Data” 29 se encontró 
similitud con la HAp a una temperatura de calcinación 
de 700 °C. 

La presente investigación debe ser complementada con 
un análisis del tamaño de los granos obtenidos, su rela-
ción molar de Ca/P, nivel de pureza y cristalinidad así 
como detectar la presencia de fases amorfas. Recomen-
damos estudios más detallados sobre la caracterización 
de la hidroxiapatita a partir de este método de síntesis. 

Una vez alcanzado el ideal de la hidroxiapatita química-
mente debe ser utilizada como andamiaje para el creci-
miento de células osteoprogenitoras en modelos expe-
rimentales preclínicos como la mandíbula de conejo o 
cobayos. 

Concluimos que se pudo sintetizar HAp a partir del 
CaCO3 obtenido de la cáscara de huevo por el método 
de precipitación húmeda utilizando titulaciones con áci-
do nítrico por exceso como disolvente y agente quelante 
al ser calentado a una temperatura de 700 °C durante 8 
horas, siendo este método sencillo y no acarrea elevados 
costos.
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